Tabella 3

Caratteri medi di tappi da spumante pronti per

Diametro
Altezza
Volume medio

Peso
Massa volumica apparente kg/m’
Umidita relativa %

Forza di estrazione kg

Cessione sostanze ossidanti (*) | mg O,/tappo

(*) negativa nel 98% dei casi



